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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich — remont ciagéw komunikacyjnych 11 8 pigtra
oraz 2 bocznych klatek schodowych w budynku WETiI Politechniki Gdanskiej

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- zabezpieczenie folia
- zeskrobanie 1 zmycie starych farb ze scian
- szpachlowanie $cian , wyréwnanie powierzchni §cian
-zagruntowanie powierzchni $cian
- malowanie $cian dwukrotne farba dyspersyjna akrylowa odporna na szorowanie na
mokro kl. 2 wg PN-EN 13300;2002 lub inng o réwnowaznych parametrach np. flutex
10, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu,
- malowanie sufitéw 1 biegéw schodowych od spodu farba dyspersyjna akrylowa w
kolorze biatym
- klatka schodowa na wiez¢ pomalowana bez szpachlowania i cekolowania farba
emulsyjna dwukrotnie
- szpachlowanie i malowanie parapetow na korytarzu 1 pigtra
- malowanie grzejnikow, rur stalowych i balustrady stalowej schodéw prowadzacych
do wyj$cia na dach farba olejna

- rozebranie obudéw z ptyt i paneli oraz zdjgcie tablic informacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:
- podloze malarskie - surowa zagruntowana lub wygtadzona np. szpachléwka

powierzchnia tynku na ktérej bedzie wykonywana powltoka malarska
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- powloka malarska stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach

estetycznych pomalowanej powierzchni

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z przedmiarem robo6t , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace robot podano w czegsci ogdlne;.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
czgSci ogllnej. Farby i s$rodki gruntujace przechowywaé zgodnie z zaleceniami

producentow.

2.2. Rodzaje materialow:

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby dyspersyjne akrylowe a na $cianach
korytarza farby zmywalne wytrzymujace czgste mycie odpowiednie na lamperie np.
flutex 10 w odcieniu kremowym np. NCS 0502 Y przed przystapieniem do malowania
kolorystyke 1 probki farb nalezy przedstawi¢ uzytkownikowi obiektu i inspektorowi

nadzoru.

Szpachlowanie $cian nalezy wykona¢ gipsem szpachlowym lub Cekolem, przed
przystapieniem do malowania zagruntowaé srodkiem gruntujacym zalecanym przez

producenta farb.

Wszystkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz
wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN
13300: 2002

2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda,

terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcienczalniki
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przygotowane fabrycznie, $rodki do odtluszczania mycia i usuwania zanieczyszczen
podioza, $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy
podioza. Wszystkie ww materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

podano w czgsci ogdlne;.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t malarskich
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét malarskich powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- szczotki o sztywnym wtosi lub druciane do czyszczenia podloza
- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle 1 watki

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikéw farb
- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

podano w czgsci ogdlne;.

4.2. Transport materialow
Transport materiatdéw malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen 1
srodkéw transportu. Materiaty nalezy na budowie sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac sktadowa¢ na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN-

89/C-81488 Wyroby lakierowane. Pakowanie , przechowywanie i transport.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

podano w czg$¢i ogdlne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu
i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie §cian mozna wykona¢ po przetarciu starych tynkéw wraz z zeskrobaniem
istniejacych powtok malarskich catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych co,
wykonaniu podlozy pod posadzki, catkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie

malowanie mozna wykona¢ po utozeniu posadzek.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.

Uszkodzenie tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich.

5.4.1. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +50C nie
wyzszej niz 250C. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z

instrukcja producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

podano w czgsci ogdlne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie
podiozy oraz materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonania robét. Badania podtoza
pod malowanie nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia. Badanie

powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
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przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku :

Tynkéw zwyktych rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem normy PN-70/B -10100
czysto$¢ powierzchni, wykonanie naprawy i uzupetnienia. Wyglad powierchni nalezy
ocenia¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym s$wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha
czysta regka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia uzywacé czystej

szmatki..

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z rysunkami, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w

zakresie gruntowania podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonywanych prac malarskich a w szczegdlnosci w
zakresie :

- zgodnosci z SST

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podiozy

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy odbiorze

nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:
- wygladu zewngtrznego
- zgodnosci barwy i potysku
- odporno$ci na wycieranie

- przyczepnosci powtoki
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- odporno$ci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét podano

w czgsci ogdlnej.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu wedlug
rzeczywistych wymiar6éw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m2. Dla $cian okien i drzwi

elementéw azurowych grzejnikéw rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano

w czesci ogdlne;.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy robotach malarskich elementem
ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podltozy musi by¢ dokonany przed

rozpoczgciem robot malarskich.

8.3. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru
czgSciowego dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czgsciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigciu
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy dokonywany jest przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czg$ciowego jest
podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme

przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny koncowy — stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu ilosci jakosci. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja

powolana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz
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dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢c umowa. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokoét
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokét powinien
zawiera¢ : ustalenia podjete w trakcie prac komisji, wykaz wad 1 usterek ze
wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano

w czg$ci ogblnej.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang ilos¢ m’ powierzchni malowania wedlug ceny

jednostkowej, i ilosci robét okreslonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.
PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki cigc.
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy
powtokowe na wewngtrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81901;2002 Farby olejne 1 alkilowe.
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci 1 zarzadzanie systemami

zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8/9



SST- 01.04. Roboty malarskie

Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 Powloki malarskie zewnetrzne i

wewnetrzne .wydanie ITB - 2003 rok.
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