
Data: 14.04.2011 
Temat: Politechnika Gdańska 
Nr otworu: 4 
Nr próbki: 4/15 
Głębokość: 15,0 [m] 
 
Krzywa kumulacyjna:  

 
 

    Klasyfikacja: pospółka 
 

Frakcje: 
Kamienista: 0 
Żwirowa: 23,97 
Piaskowa: 
62,7501 
Pyłowa: 13,1660 
Iłowa: 0,1140 
 

Współczynnik filtracji: 
USBSC k10 : 0,00001036 [m/s] 
 

d10 : 0,037809 [mm] 
d60 : 0,707137 [mm] 
C: 1,418331  
U: 18,703056  
 

 
 

 

 

 

Badanie wykonała: Weronika Palicka         Załącznik nr 7 


